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Тематическое направление: Термодинамическое моделирование металлотермического 
восстановления сульфидов. Часть 1. 
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Аннотация  
Проведена термодинамическая оценка взаимодействий в системе MexS–Si, где Ме – Сu, Ni, Zn и 

Fe. Рассчитаны изобарно-изотермические потенциалы реакций восстановления сульфидов кремнием. 
По данным термодинамического моделирования выявлен вероятный фазовый состав рабочих тел, 
вычислены степени превращения сульфидов  в температурном диапазоне 1800-1400 К. 


